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Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

8.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 1.augusta

noteikumiem Nr.637

Reģenerētas celulozes plēves ražošanā atļautās vielas
I. Nepārklāta reģenerētas celulozes plēve

	
	Vielas nosaukums latviešu valodā
	Vielas nosaukums angļu valodā
	Ierobežojumi

	1
	2
	3
	4

	1.
	Reģenerēta celuloze
	Regenerated cellulose
	Ne mazāk kā 72 (w/w)

	2.
	Piedevas
	Additives
	 

	2.1.
	Mīkstinātāji
	Softeners
	Ne vairāk kā 27 (w/w)kopumā

	2.1.1.
	Bis(2-hidroksietil) ēteris [dietilēnglikols]
	Bis(2-hydroxyethyl) ether [diethyleneglycol]
	Tikai plēvēm, kuras pēc pārklāšanas paredzēts lietot sausai (virspusē fizikāli brīvu ūdeni nesaturošai) pārtikai. Kopējais bis(2-hidroksietil) ētera un etāndiola daudzums pārtikā, kas bijusi saskarē ar minēto plēvi, nedrīkst pārsniegt 30 mg/kg pārtikas

	2.1.2.
	Etāndiols [monoetilēnglikols]
	Ethanediol [monoethyleneglycol]
	Tikai plēvēm, kuras pēc pārklāšanas paredzēts lietot sausai (virspusē fizikāli brīvu ūdeni nesaturošai) pārtikai. Kopējais bis(2-hidroksietil) ētera un etāndiola daudzums pārtikā, kas bijusi saskarē ar minēto plēvi, nedrīkst pārsniegt 30 mg/kg pārtikas

	2.1.3.
	1,3-Butāndiols
	1,3-Butanediol
	

	2.1.4.
	Glicerīns
	Glycerol
	

	2.1.5.
	1,2-Propāndiols [1,2-propilēnglikols]
	1,2-Propanediol [1,2-propyleneglycol]
	

	2.1.6.
	Polietilēnoksīds [polietilēnglikols]
	Polyethylene oxide [polyethyleneglycol]
	Vidējā molekulmasa no 250 līdz 1200

	2.1.7.
	1,2-Polipropilēnoksīds [1,2-polipropilēnglikols]
	1,2-Polypropylene oxide [1,2-polypropyleneglycol]
	Vidējā molekulmasa ne lielāka par 400 un brīvs 1,3-propāndiols vielā ne vairāk kā 1 (w/w)

	2.1.8.
	Sorbīts
	Sorbitol
	

	2.1.9.
	Tetraetilēnglikols
	Tetraethyleneglycol
	

	2.1.11.
	Urīnviela
	Urea
	

	2.2.
	Citas piedevas. Pirmā grupa
	Other additives (First class) 
	Ne vairāk kā 1(w/w) kopumā

	
	
	
	Katras vielas vai vielu grupas daudzums nepārklātā plēvē līdz 2 mg/dm2

	2.2.1.
	Etiķskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi
	Acetic acid and its NH4, Ca, Mg, K and Na salts
	

	2.2.2.
	Askorbīnskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi
	Ascorbic acid and its NH4, Ca, Mg, K and Na salts
	

	2.2.3.
	Benzoskābe un nātrija benzoāts
	Benzoic acid and sodium benzoate
	

	2.2.4.
	Skudrskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi
	Formic acid and its NH4, Ca, Mg, K and Na salts
	

	2.2.5.
	Piesātinātas vai nepiesātinātas lineāras taukskābes ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem, behēnskābe un ricinolskābe un to NH4, Ca, Mg, K, Na, Al un Zn sāļi
	Linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive and also behenic and ricinoleic acids and their NH4, Ca, Mg, K, Na, Al and Zn salts
	

	2.2.6.
	Citronskābe, D-pienskābe un L-pienskābe, maleīnskābe, L-vīnskābe un to Na un K sāļi
	Citric, D- and L-lactic, maleic, L-tartaric acids and their Na and K salts
	

	2.2.7.
	Sorbīnskābe un tās NH4, Ca, Mg, K un Na sāļi
	Sorbic acid and its NH4, Ca, Mg, K and Na salts
	

	2.2.8.
	Piesātinātu vai nepiesātinātu lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem, behēnskābes un ricinolskābes amīdi
	Amides of linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive and also amides of behenic and ricinoleic acids
	

	2.2.9.
	Dabiskās pārtikas cietes un milti
	Natural edible starches and flours
	

	2.2.10.
	Ķīmiski modificētas pārtikas cietes un milti
	Edible starches and flours modified by chemical treatment
	

	2.2.11.
	Amiloze
	Amylose
	

	2.2.12.
	Kalcija un magnija karbonāti un hlorīdi
	Calcium and magnesium carbonates and chlorides
	

	2.2.13.
	Piesātinātu vai nepiesātinātu lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem un/vai adipīnskābes, citronskābes, 12-hidroksistearīnskābes, ricinolskābes esteri ar glicerīnu
	Esters of glycerol with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive and/or with adipic, citric, 12-hydroxystearic (oxystearin), ricinoleic acids
	

	2.2.14.
	Piesātinātu vai nepiesātinātu lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem un polioksietilēna (ar 8 līdz 14 oksietilēna grupām) esteri
	Esters of polyoxyethylene (8 to 14 oxyethylene groups) with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive
	

	2.2.15.
	Piesātinātu vai nepiesātinātu lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem un sorbīta esteri
	Esters of sorbitol with linear fatty acids, saturated or unsaturated, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive
	

	2.2.16.
	Stearīnskābes un/vai etāndiola, bis(2-hidroksietil) ētera, trietilēnglikola monoesteri un/vai di-esteri
	Mono- and/or di-esters of stearic acid with etha- nediol and/or bis(2-hydroxyethyl) ether and/or triethylene glycol
	

	2.2.17.
	Al, Ca, Mg un Si oksīdi un hidroksīdi un Al, Ca, Mg, K silikāti un silikātu hidrāti
	Oxides and hydroxides of Al, Ca, Mg and Si and silicates and hydrated silicates of Al, Ca, Mg and K
	

	2.2.18.
	Polietilēnoksīds [polietilēnglikols]
	Polyethylene oxide [polyethyleneglycol]
	Vidējā molekulmasa no 1200 līdz 4000

	2.2.19.
	Nātrija propionāts
	Sodium propionate
	

	2.3.
	Citas piedevas. Otrā grupa
	Other additives(Second class)
	Kopējais otrās grupas vielu daudzums pārklātā plēvē nedrīkst pārsniegt 1 mg/dm2 un katras vielas vai vielu grupas daudzums plēvē nedrīkst pārsniegt 0,2 mg/dm2 vai attiecīgi norādīto zemāko robežu

	1.
	Alkil (C8-C18) benzola nātrija sulfonāts
	Sodium alkyl (C8-C18) benzene sulphonate
	

	2.3.2.
	Izopropilnaftalīna nātrija sulfonāts
	Sodium isopropyl naphtalene sulphonate
	

	2.3.3.
	Nātrija alkil (C8-C18) sulfāts
	Sodium alkyl (C8-C18) sulphate
	

	2.3.4.
	Nātrija alkil (C8-C18) sulfonāts
	Sodium alkyl (C8-C18) sulphonate
	

	2.3.5.
	Nātrija dioktilsulfosukcināts
	Sodium dioctylsulphosuccinate
	

	2.3.6.
	Dihidroksietildietilēna triamīna monoacetāta distearāts
	Distearate of dihydroxyethyl diethylene triamine monoacetate
	Ne vairāk kā 0,05 mg/dm2 plēves

	2.3.7.
	NH4, Mg un K laurilsulfāti
	NH4, Mg and K lauryl sulphates
	

	2.3.8.
	N,N’-Distearoildiaminoetāns, N,N’dipalmitoildiaminoetāns un N,N’-dioleoildiaminoetāns
	N,N’-Distearoyl diaminoethane, N,N’-dipalmitoyl diaminoethane and N,N’-dioleolyl diamino-ethane
	

	2.3.9.
	2-Heptadecil-4,4-bis (metilēnstearāta) oksazolīns
	2-Heptadecyl-4,4-bis (methylene-stearate) oxazoline
	

	2.3.10.
	Polietilēnaminostearamīda etilsulfāts
	Polyethylene-aminostearamide ethylsulphate
	Ne vairāk kā 0,1 mg/dm2 plēves

	2.4.
	Polimērnesēji. Trešā grupa
	Anchoring agents (Third class)
	Vielu kopīgais daudzums nedrīkst pārsniegt 1 mg/dm2

	2.4.1.
	Melamīna-formaldehīda kondensācijas produkts, nemodificēts vai modificēts ar vienu vai vairākām šādām vielām:
	Condensation product of melamine-formaldehyde unmodified, or which may be modified with one or more of the following products:
	Brīvs formaldehīds - ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēves. Brīvs melamīns - ne vairāk kā 0,3 mg/dm2 plēves

	
	butanols, dietilēntriamīns, etanols, trietilēntetramīns, tetraetilēnpentamīns, tri-(2-hidroksietil) amīns, 3,3’-diaminodipropilamīns, 4,4’-diami-nodibutilamīns
	butanol, iethylenetriamine, ethanol, triethylenetet-ramine, tetraethylenepentamine, tri-(2-hydroxy-ethyl) amine, 3,3’-diaminodipropylamine, 4,4’-diaminodibutylamine
	 

	2.4.2.
	Melamīna-urīnvielas-formaldehīda kondensācijas produkts, modificēts ar tris-(2-hidroksietil)amīnu
	Condensation product of melamine-urea-formal- dehyde modified with tris-(2-hydroxyethyl)amine
	Brīvs formaldehīds - ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēves. Brīvs melamīns - ne vairāk kā 0,3 mg/dm2 plēves

	2.4.3.
	Šķērsšūtie katjonie polialkilēnamīni:
	Cross-linked cationic polyalkyleneamines:
	Šķērsšūtie katjonie polialkilēnamīni:

	
	poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kas iegūti no diaminopropilmetilamīna un epihlorhidrīna,
	 polyamide-epichlorhydrin resin based on diaminopropylmethylamine and epichlorhydrin,
	

	
	poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kas iegūti no epihlorhidrīna, adipīnskābes, kaprolaktāma, dietilēntriamīna un/vai etilēndiamīna,
	 polyamide-epichlorhydrin resin based on epichlorhydrin, adipic acid, caprolactam, diethylenetriamine and/or ethylenediamine,
	

	
	poliamīda-epihlorhidrīna sveķi, kas iegūti no adipīnskābes, dietilēntriamīna un epihlorhidrīna vai epihlorhidrīna un amonjaka maisījuma,
	 polyamide-epichlorhydrin resin based on adipic acid, diethylenetriamine and epichlorhydrin, or a mixture of epichlorhydrin and ammonia,
	

	
	poliamīda-poliamīna-epihlorhidrīna sveķi, kas iegūti no epihlorhidrīna, dimetiladipāta un dietilēntriamīna,
	polyamide-polyamine-epichlorhydrin resin based on epichlorhydrin, dimethyl adipate and diethylenetriamine,
	

	
	poliamīda-poliamīna-epihlorhidrīna sveķi, iegūti no epihlorhidrīna, adipamīda un diaminopropilmetil-amīna
	polyamide-polyamine-epichlorhydrin resin based on epichlorhydrin, adipamide and diaminopropylmethylamine
	

	2.4.4.
	Polietilēnamīni un polietilēnimīni
	Polyethyleneamines and polyethyleneimines
	Ne vairāk kā 0,75 mg/dm2

	2.4.5.
	Kondensācijas produkts, kas iegūts no urīnvielas - formaldehīda, nemo​dificēts vai modificēts ar šādām vielām:
	Condensation product of urea-formaldehyde unmodified, or which may be modified with one of the following products:
	Brīvs formaldehīds - ne vairāk kā 0,5 mg/dm2 plēves

	
	aminometilsulfonskābe, sulfanilskābe, butanols,
	aminomethylsulphonic acid, sulphanilic acid, butanol,
	

	
	diaminobutāns, diaminodietilamīns,
	diaminobutane, diaminodiethylamine,
	

	
	diaminodipropilamīns, diaminopropāns, dietilēntri-
	diaminodipropylamine, diaminopropane, diethyle-
	


	
	amīns, etanols, guanidīns, metanols, tetraetilēnpentamīns, trietilēntetramīns, nātrija sulfīts
	netriamine, ethanol, guanidine, methanol, tetra ethylenepentamine, triethylentetramine, sodium sulphite 
	

	2.5.
	Ceturtā grupa
	Fourth class
	Vielu kopīgais daudzums ne vairāk kā 0,01 mg/dm2 plēves

	2.5.1.
	Pārtikas eļļu amīnu un polietilēnoksīda reakcijas produkti
	Products resulting from the reaction of the amines of edible oils with polyethylene oxide
	

	2.5.2.
	Monoetanolamīna laurilsulfāts
	Monoethanolamine lauryl sulphate
	

	
	
	
	


II. Pārklāta reģenerētas celulozes plēve

	
	Vielas nosaukums latviešu valodā
	Vielas nosaukums angļu valodā
	Ierobežojumi

	1
	2
	3
	4

	1.
	Reģenerēta celuloze
	Regenerated cellulose
	Ne mazāk kā 72 (w/w)

	2.
	Piedevas
	Additives
	Ne vairāk kā 27 (w/w) kopumā

	3.
	Pārklājums
	Coating
	

	3.1.
	Polimēri
	Polymers
	Saskares pusē ar pārtiku vielu 

	
	
	
	kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt

	
	
	
	50 mg/dm2 pārklājuma

	3.1.1.
	Celulozes etilēteri, hidroksietilēteri, hidroksipropilēteri un metilēteri
	Ethyl, hydroxyethyl, hydroxypropyl and methyl ethers of cellulose
	

	3.1.2.
	Celulozes nitrāts
	Cellulose nitrate
	Saskares pusē ar pārtiku vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 20 mg/dm2 pārklājuma; slāpekļa daudzums celulozes nitrātā - no 10,8 līdz 12,2 (w/w)

	3.2.
	Sveķi
	Resins
	Vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 12,5 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem; tas attiecas tikai uz reģenerētas celulozes plēves apstrādi ar celulozes nitrāta pārklājumiem

	
	
	
	kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt

	
	
	
	12,5 mg/dm2 pārklājuma

	3.2.1.
	Kazeīns
	Casein
	Tikai reģenerētas celulozes plēves ražošanai ar celulozes nitrāta vai vinilhlorīda un vinilacetāta kopolimēru pārklājumiem

	3.2.2.
	Kolofonijs un/vai tā polimerizācijas, hidrogenēšanas vai disproporcionēšanas produkti un to metilspirta, etilspirta vai C2-C6 daudzvērtīgo spirtu vai to maisījumu esteri
	Colophony and/or its products of polymerization, hydrogenation, or disproportionation and their esters of methyl, ethyl or C2-C6 polyvalent alcohols, or mixtures of these alcohols
	

	3.2.3.
	Kolofonijs un/vai tā polimerizācijas, hidrogenēšanas vai disproporcionēšanas produkti, kondensēti ar akrilskābi, maleīnskābi, citronskābi, fumārskābi un/vai ftālskābi un/vai 2,2-bis(4-hidroksifenil) propānformaldehīdu un esterificēti ar metilspirtu, etil​spirtu vai C2-C6 daudzvērtīgajiem spirtiem vai to maisījumiem
	Colophony and/or its products of polymerization, hydrogenation, or disproportionation con-densed with acrylic, maleic, citric, fumaric and/ or phthalic acids and/or 2,2-bis(4-hydroxyphenyl) propane formaldehyde and esterified with methyl, ethyl or C2-C6 polyvalent alcohols or mixtures of these alcohols
	

	3.2.4.
	Esteri, iegūti no bis(2-hidroksietil) ētera, pievienojot betapinēna un/vai dipentēna un/vai diterpēna produktus un maleīnskābes anhidrīdu
	Esters derived from bis(2-hydroxyethyl) ether with addition products of betapinene and/or dipentene and/or diterpene and maleic anhydride
	

	3.2.5.
	Pārtikas želatīns
	Edible gelatine
	

	3.2.6.
	Rīcineļļa un tās hidrogenēšanas vai dehidratācijas produkti un to kondensēšanas produkti ar poliglicerīnu, adipīnskābi, citronskābi, maleīnskābi, ftālskābi un sebacīnskābi
	Castor oil and its products of hydrogenation or dehydration and its condensation products with polyglycerol, adipic, citric, maleic, phthalic and sebacic acids
	

	3.2.7.
	Dabīgie sveķi [damars]
	Natural gum [damar]
	

	3.2.8.
	Polibetapinēns [terpēna sveķi]
	Poly-beta-pinene [terpenic resins]
	

	3.2.9.
	Urīnvielas-formaldehīda sveķi (sk. polimērnesēji)
	Urea-formaldehyde resins (see anchoring agents)
	

	3.3.
	Plastifikatori
	Plasticizers
	Saskares pusē ar pārtiku vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2 pārklājuma

	3.3.1.
	Acetiltributilcitrāts
	Acetyl tributyl citrate
	

	3.3.2.
	Acetiltri(2-etilheksil) citrāts
	Acetyl tri(2-ethylhexyl) citrate
	

	3.3.3.
	Di-izobutiladipināts
	Di-isobutyl adipate
	

	3.3.4.
	Di-n-butiladipināts
	Di-n-butyl adipate
	

	3.3.5.
	Di-n-heksilazelāts
	Di-n-hexyl azelate
	

	3.3.8.
	Dicikloheksilftalāts
	Dicyclohexyl phthalate
	Saskares pusē ar pārtiku ne vairāk kā 4,0 mg/dm2 pārklājuma

	3.3.9.
	2-etilheksildifenilfosfāts (sinonīms: fosforskābes difenil 2-etilheksilesteris)
	2-ethylhexyl diphenyl phosphate (synonym: phosphoric acid diphenyl 2-ethylhexyl ester)
	2-etilheksildifenilfos-fāta daudzums nedrīkst pārsniegt:

1) 2,4 mg/kg pārtikas, kas ir saskarē ar šāda veida plēvi, vai

2) 0,4 mg/dm2 pārklājuma, kas atrodas uz plēves puses, kura saskaras ar pārtikas produktiem

	3.3.10.
	Glicerīna monoacetāts [monoacetīns]
	Glycerol monoacetate [monoacetin]
	

	3.3.11.
	Glicerīna diacetāts [diacetīns]
	Glycerol diacetate [diacetin]
	

	3.3.12.
	Glicerīna triacetāts [triacetīns]
	Glycerol triacetate [triacetin]
	

	3.3.13.
	Dibutilsebacināts
	Di-butyl sebacate
	

	3.3.15.
	Di-n-butiltartrāts
	Di-n-butyl tartrate
	

	3.3.16.
	Di-izobutiltartrāts
	Di-isobutyl tartrate
	

	3.4.
	Citas piedevas
	Other additives
	Kopējais vielu daudzums nepārklātā reģenerētas celulozes plēvē nedrīkst pārsniegt 6 mg/dm2, arī pārklājumu saskares pusē ar pārtiku

	3.4.1.
	Šī pielikuma I nodaļā minētās piedevas
	Additives listed in the first part
	Pirmajā nodaļā minētie ierobežojumi (tomēr daudzumi attiecas uz nepārklātu reģenerētas celulozes plēvi, arī pārklājumu saskares pusē ar pārtiku)

	3.4.2.
	Īpašās pārklājumu piedevas
	Specific coating additives:
	Katrā apakšpunktā minētās vielas vai vielu grupas daudzums saskares pusē ar pārtiku nedrīkst pārsniegt 2 mg/dm2 (vai norādīto zemāku robežu) pārklājuma

	3.4.2.1.
	1-Heksadekanols un 1-oktadekanols
	1-Hexadecanol and 1-octadecanol
	

	3.4.2.2.
	Piesātināto un nepiesātināto lineāro taukskābju ar 8 līdz 20 pārskaita oglekļa atomiem un ricinolskābes un etilspirta un lineāro butilesteri, amilesteri un oleilspirtu esteri
	Esters of linear fatty acids, saturated or unsatura- ted, with an even number of carbon atoms from 8 to 20 inclusive and of ricinoleic acid with ethyl, butyl, amyl and oleyl linear alcohols
	

	3.4.2.3.
	Montānvaski, kas satur attīrītas montānskābes (C26-C32) un/vai to etān- diola un/vai 1,3-butāndiola esterus un/vai to Ca un K sāļus
	Montan waxes, comprising purified montanic 

(C26-C32) acids and/or their esters with ethanediol and/or 1,3-butanediol and/or their Ca and K salts
	

	3.4.2.4.
	Karnauba vasks
	Carnauba wax
	

	3.4.2.5.
	Bišu vasks
	Beeswax
	

	3.4.2.6.
	Esparto vasks
	Esparto wax
	

	3.4.2.7.
	Kandelila vasks
	Candelilla wax
	

	3.4.2.8.
	Dimetilpolisiloksāns
	Dimethylpolysiloxane
	Saskares pusē ar pārtiku ne vairāk kā 1 mg/dm2 pārklājuma


	3.4.2.9.
	Epoksidēta sojas eļļa (oksirāna saturs 6 līdz 8)
	Epoxidized soya-bean oil (oxirane content 6 to 8)
	

	3.4.2.10.
	Rafinēts parafīns un mikrokristalīna vaski
	Refined paraffin and microcrystalline waxes
	

	3.4.2.11.
	Pentaeritrīta tetrastearāts
	Pentaerythritol tetrastearate
	

	3.4.2.12.
	Monofosfāts un bis(okta-decildietilēnoksīda) fosfāts
	Mono- and bis (octadecyldiethyleneoxide) phosphates
	Saskares pusē ar pārtiku ne vairāk kā 0,2 mg/dm2 pārklājuma

	3.4.2.13.
	Alifātiskās (C8-C20) skābes, esterificētas ar mono- vai di-(2-hidroksietil)amīnu
	Aliphatic acids (C8-C20) esterified with mono- or

di-(2-hydroxyethyl)amine
	

	3.4.2.14.
	2- un 3-terc-Butil-4-hidroksianizols [butilēts hidroksianizols - BHA]
	2- and 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole [butylated hydroxyanisole - BHA]
	Saskares pusē ar pārtiku ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma

	3.4.2.15.
	2,6-Di-terc-butil-4-metilfenols [butilēts hidroksitoluols - BHT]
	2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol [butylated hydroxytoluene - BHT]
	Saskares pusē ar pārtiku ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma

	3.4.2.16.
	Di-n-oktiltin-bis(2-etilhek-sil) maleāts
	Di-n-octyltin-bis(2-ethylhexyl) maleate
	Saskares pusē ar pārtiku ne vairāk kā 0,06 mg/dm2 pārklājuma

	3.5.
	 Šķīdinātāji
	Solvents
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Piezīmes.

1. Procentuālais daudzums izteikts kā masas attiecība (w/w) un aprēķināts bezūdens nepārklātai reģenerētas celulozes plēvei.

2. Kvadrātiekavās minēts parasti izmantotais tehniskais nosaukums.

Zemkopības ministrs
M.Roze
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