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2.pielikums

Ministru kabineta

2006.gada 22.augusta

noteikumiem Nr.675

Tipālo trīskomponentu maisījumu analīzēm izmantojamās 
divkomponentu maisījumu analīžu metodes

	Nr.
p.k.
	Maisījuma numurs
	Komponentšķiedras
	Variants*
	Divkomponentu metodes 
numurs un reaģents

	
	
	1.komponents
	2.komponents
	3.komponents
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	1.
	vilna vai mati
	viskoze, kupro vai noteikti modālviskozes veidi
	kokvilna
	1 un (vai) 4
	2 (nātrija hipohlorīts) un 
3(cinka hlorīds/skudrskābe)

	2.
	2.
	vilna vai mati
	poliamīds 6 vai 6-6
	kokvilna, kupro, modālviskoze vai viskoze
	1 un (vai) 4
	2 (nātrija hipohlorīts) un 
4 (skudrskābe, 80 % m/m)

	3.
	3.
	vilna, mati vai zīds
	noteiktas hlora šķiedras 
	viskoze, kupro, modālviskoze vai kokvilna 
	1 un (vai) 4
	2 (nātrija hipohlorīts) un 
9 (oglekļa disulfīds/acetons, 55,5/44,5 % tilp./tilp.)

	4.
	4.
	vilna vai mati
	poliamīds 6 vai 6-6
	poliesters, polipropilēns, akrils vai stikla šķiedra
	1 un (vai) 4
	2 (nātrija hipohlorīts) un 
4 (skudrskābe, 80 % m/m)

	5.
	5.
	vilna, mati vai zīds
	noteiktas hlora šķiedras
	poliesters, akrils, poliamīds vai stikla šķiedra
	1 un (vai) 4
	2 (nātrija hipohlorīts) un 
9 (oglekļa disulfīds/acetons, 55,5/44,5 % tilp./tilp.)

	6.
	6.
	zīds
	vilna vai mati 
	poliesters
	2
	11 (sērskābe, 75 % m/m) un 
2 (nātrija hipohlorīts)

	7.
	7.
	poliamīds 6 vai 6-6
	akrils 
	kokvilna, viskoze, kupro vai modālviskoze
	1 un (vai) 4
	8 (dimetilformamīds) un 
4 (skudrskābe, 80 % m/m)

	8.
	8.
	noteiktas hlora šķiedras
	poliamīds 6 vai 6-6
	kokvilna, viskoze, kupro vai modālviskoze
	1 un (vai) 4
	8 (dimetilformamīds) un 
4 (skudrskābe, 80 % m/m) vai 
9 (oglekļa disulfīds/acetons, 55,5/44,5 % tilp./tilp.) un 

4 (skudrskābe, 80 % m/m)

	9.
	9.
	akrils 
	poliamīds 6 vai 6-6
	poliesters
	1 un (vai) 4
	8 (dimetilformamīds) un 
4 (skudrskābe, 80 % m/m)

	10.
	10.
	acetāts
	poliamīds 6 vai 6-6
	viskoze, kokvilna, kupro vai modālvisoze
	4
	1 (acetons) un 
4 (skudrskābe, 80 % m/m)

	11.
	11.
	noteiktas hlora šķiedras
	akrils
	poliamīds
	2 un (vai) 4
	9 (oglekļa disulfīds/acetons, 55,5/44,5 % tilp./tilp.) un 
8 (dimetilformamīds)

	12.
	12.
	noteiktas hlora šķiedras
	poliamīds 6 vai 6-6
	akrils
	1 un (vai) 4
	9 (oglekļa disulfīds/acetons, 55,5/44,5 % tilp./tilp.) un 
4 (skudrskābe, 80 % m/m)

	13.
	13.
	poliamīds 6 vai 6-6
	viskoze, kupro, modālviskoze vai kokvilna
	poliesters
	4
	4 (skudrskābe, 80 % m/m) un 
7 (sērskābe, 75 % m/m)

	14.
	14.
	acetāts
	viskoze, kupro, modālviskoze vai kokvilna
	poliesters
	4
	1 (acetons) un 
7 (sērskābe, 75 % m/m)

	15.
	15.
	akrils
	kokvilna, viskoze, kupro vai modālviskoze
	poliesters
	4
	8 (dimetilformamīds) un 
7 (sērskābe, 75 % m/m)

	16.
	16.
	acetāts
	vilna, mati vai zīds
	kokvilna, viskoze, kupro, modālvisoze, poliamīds, poliesters, akrils
	4
	1 (acetons) un 
2 (nātrija hipohlorīts)

	17.
	17.
	triacetāts
	vilna, mati vai zīds
	kokvilna, viskoze, kupro, modālvisoze, poliamīds, poliesters, akrils
	4
	6 (dihlormetāns) un 
2 (nātrija hipohlorīts)

	18.
	18.
	akrils
	vilna, mati vai zīds
	poliesters
	1 un (vai) 4
	8 (dimetilformamīds) un 
2 (nātrija hipohlorīts)

	19.
	19.
	akrils
	zīds
	vilna vai mati
	4
	8 (dimetilformamīds) un 
1 (sērskābe, 75 % m/m)

	20.
	20.
	akrils
	vilna, mati vai zīds
	kokvilna, viskoze, kupro vai modālviskoze
	1 un (vai) 4
	8 (dimetilformamīds) un 
2 (nātrija hipohlorīts)

	21.
	21.
	vilna, mati vai zīds
	kokvilna, viskoze, modālviskoze, kupro
	poliesters
	4
	2 (nātrija hipohlorīts) un 
7 (sērskābe, 75 % m/m)

	22.
	22.
	viskoze, kupro vai noteikti modālviskozes veidi 
	kokvilna
	poliesters
	2 un (vai) 4
	3 (cinka hlorīds/skudrskābe) un 
7 (sērskābe, 75 % m/m)

	23.
	23.
	akrils 
	viskoze, kupro vai noteikti modālvisozes veidi
	kokvilna
	4
	8 (dimetilformamīds) un 
3 (cinka hlorīds/skudrskābe)

	24.
	24.
	noteiktas hlora šķiedras
	viskoze, kupro vai noteikti modālviskozes veidi
	kokvilna
	1 un (vai) 4
	9 (oglekļa disulfīds/acetons, 55,5/44,5 % tilp./tilp.) un 
3 (cinka hlorīds/skudrskābe) vai 
8 (dimetilformamīds) un 
3 (cinka hlorīds/skudrskābe)

	25.
	25.
	acetons
	viskoze, kupro vai noteikti modālviskozes veidi
	kokvilna
	4
	1 (acetons) un 
3 (cinka hlorīds/skudrskābe)

	26.
	26.
	triacetāts
	viskoze, kupro vai noteikti modālviskozes veidi
	kokvilna
	4
	6 (dihlormetāns) un 
3 (cinka hlorīds/skudrskābe)

	27.
	27.
	acetāts
	zīds
	vilna vai mati
	4
	1 (acetons) un 
11 (sērskābe, 75 % m/m)

	28.
	28.
	triacetāts
	zīds
	vilna vai mati
	4
	6 (dihlormetāns) un 
11 (sērskābe, 75 % m/m)

	29.
	29.
	acetāts
	akrils
	kokvilna, viskoze, kupro vai modālviskoze
	4
	1 (acetons) un 
8 (dimetilformamīds)

	30.
	30.
	triacetāts
	akrils
	kokvilna, viskoze, kupro vai modālviskoze
	4
	6 (dihlormetāns) un 
8 (dimetilformamīds)

	31.
	31.
	triacetāts
	poliamīds 6 vai 6-6
	kokvilna, viskoze, kupro vai modālviskoze
	4
	6 (dihlormetāns) un 
4 (skudrskābe, 80 % m/m)

	32.
	32.
	triacetāts
	kokvilna, viskoze, kupro vai modālviskoze
	poliesters
	4
	6 (dihlormetāns) un 
7 (sērskābe, 75 % m/m)

	33.
	33.
	acetāts
	poliamīds 6 vai 6-6
	poliesters vai akrils
	4
	1 (acetons) un 
4 (skudrskābe, 80 % m/m)

	34.
	34.
	acetāts
	akrils
	poliesters
	4
	1 (acetons) un 
8 (dimetilformamīds)

	35.
	35.
	noteiktas hlora šķiedras
	kokvilna, viskoze, kupro vai modālviskoze
	poliesters
	4
	8 (dimetilformamīds) un 
7 (sērskābe, 75 % m/m) vai 
9 (oglekļa disulfīds/acetons, 55,5/44,5 % tilp./tilp.) un 
7 (sērskābe, 75 % m/m)


Piezīme.

* Izmantojot 4.variantu, vispirms atdala pirmo komponentu ar pirmo reaģentu. 

Ekonomikas ministrs
A.Štokenbergs

N1338_6p2 v_sk. = 802
N1338_6p2

